Curva 90°

Extremidades prolongadas para solda orbital x Tri-Clamp
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BioClean

BPE-104

9 oD D Esp A B R
1/4" 6,35 4,57 0,89 66,7 PA K 28,6
3/8” 9,53 75 0,89 66,7 43 28,6
/2 125/ 9,4 1,65 76,2 41,3 28,6
3/4" 19,05 15,75 1,65 76,2 43 28,6

1 25,4 22,1 1,65 76,2 50,8 38,1
11/2% 38,1 34,8 1,65 95,3 69,9 57,2
21 50,8 475 1,65 120,7 88,9 76,2
21 /28 63,5 60,2 1,65 139,7 108,0 95,3
L 76,2 72,9 1,65 158,8 127,0 14,3
4" 101,6 97,38 2.1 203,2 168,3 152,4
6" 152,4 146,86 277 292,1 266,7 228,6

Matéria Prima

ASTM A270 S2 UNS
S31603 (316L)

Acabamento
de superficie

SF1: Ra < 0,50 um (20 pin)
Polimento Mecdnico

SF4: Ra < 0,375 um (15 pin)
Eletropolimento

Ra 0,80 um (32 pin)
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